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No:WPGY235034

PVC快速卷帘门产品名称 ：

生产企业：

销售企业

无锡宝蒂制药机械有限公司

：

委托单位 无锡宝蒂制药机械有限公司：

委托检验检验检测类别：

苏州市产品质量监督检验院



苏州市产品质量监督检验院
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规格型号PVC快速卷帘门 2110×3500mm产品名称

生产日期/批 注册商标2023-10/——
号

委托单位名称/地 无锡宝蒂制药机械有限公司/吴江区金家坝金华路址

生产单位名称/地址/联系电
话/邮

无锡宝蒂制药机械有限公司/吴江区金家坝金华路/——
编

销售单位名称/地址/联系电
话/邮编

—-/— 抽查批次号检验检测类别 任务来源/委托书号委托检验

抽样基数/批量(产
样品数量 抽样日期1樘

品进货/库存数)
检查封样人员抽样人员样品等级

备样量及封存地 —/—样品接收状态样品到达日期 点

检验检测地点 企业现场检验检测日期 2023-10-13～2023-10-23

企业技术条件；GB/T 1958-2017《产品几何技术规范 (GPS) 几何公差 检测与验证》
GB/T 6040-2019《红外光谱分析方法通则》检验检测依据
GB/T 6672-2001《塑料薄膜和薄片厚度测定 机械测量法

企业技术条件判定依据

详见检测结果汇总

检验检测结论 (检验检测专用章)

签发日期： 2023-10-25

*项目不在CNAS资质范围内备注

批准：刘丽霞 主检： 陈远鹏审核 ：朱剑
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单项评价检验检测项目 检验检测结果序号 单位 技术要求

主体材质为PVC。 合格门帘材质分析 门帘主体材质应为PVC。6

项目2、 项目6为实验室检验， 检验地点： 苏州市吴中大道1368号，其余项目为现场检验， 检验地点： 吴江区金
备注

(以下空白

家坝金华路，

)




